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OORDEM  DE  PRODUÇÃOO
	Produto (
	Gel Higienizante
	Data (
	16/05/14

	Quantidade & Unidade (
	500 g
	Lote (  
	AM013


	 Matérias-Primas (Reagentes)
	Nº do Lote do Fornecedor

	1 – Água Destilada
	N/D

	2 –Carbômero
	08

	3 –Álcool Etílico
	48541

	4 –Triclosan
	AUTO124523

	5 - Etilenoglicol
	136

	6 - Trietanolamina
	311951

	7 – Copolímero de Acrilatos
	101378194

	8 – Perfume
	N/D


	Procedimento Operacional

01 – Todas vidrarias foram devidamente limpas e esterilizadas com álcool 70%.
02 – Dissolveu-se 2g de Carbômero em 1/3 do total de água (Total=121,425g, 1/3= 40,475g) até total dispersão.

03 – Adicionou-se 364,55g de Álcool Etílico e 0,5g de Triclosan, anteriormente dissolvida no próprio Álcool Etílico, e, então, realizou-se a homogeneização até total incorporação do componente. 
04 – Em seguida, acrescentou-se 5g de Etilenoglicol e 0,525g de Trietanolamina e homogeneizou-se.
05 – Então, adicionou-se 3,5g de Copolímero de Acrilatos e misturou-se.
06 – Por último, a essência de Morango com Champanhe foi adicionada (2,5g).
07 – Ao atingir a consistência ideal, o produto foi devidamente envasado para contra-amostra.



ENSAIOS FINAIS DA QUALIDADE
	Produto: Gel Higienizante
	Lote: AM013

	Características
	Especificações
	Unidade
	Medição Obtida
	Aprovado?

(S/N)

	Aspecto Visual
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	Líquido viscoso incolor
	S

	Densidade
	0,92 a 1,01
	g/cm3
	0,884
	S*

	Índice de Refração
	
	
	
	

	Viscosidade
	
	
	
	

	pH
	6,5 a 7,5
	
	6,7
	S

	Condutividade
	
	
	
	

	
	
	
	
	


STATUS FINAL

	Aprovado
	[ x ]
	Químico Responsável:

Isabela Barbosa
	Data:

14/03/2014
	Observações:

O Propilenoglicol foi substituído pelo Etilenoglicol;

*O produto ganhará consistência com o tempo, tornando-se mais denso;

Essência utilizada: Morango com Champanhe.  

	Fora de Especificação
	[   ]
	
	
	

	Reprovado
	[   ]
	
	
	


	CONTROLE DE ENVASAMENTO

	Tipo de Embalagem
	Quantidade
	Volumes
	Prazo de Validade
	Contra-Amostra
	Visto

	Bisnaga Plástica
	1
	93,4 mL
	12 meses
	OK
	· 


	AVALIAÇÃO DA ANVISA


AMISA


Qualidade Comprovada








